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3. Probléma bemutatása
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1. ábra: SLX mototház
2. ábra:  

a beépített SLX motorház

3. ábra: Törött SLX motorház
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4. Eredmények
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1. táblázat: 

összehasonlítása

Alapanyag

m

A [%]

4. ábra:  
a két alapanyagból

5. ábra: 

összehasonlítása

6. ábra: Az AlSi12 és az AlSi10Mg  folyáshatár értékei

7. ábra: Az SLX motorház öntvényeinek  
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Irodalomjegyzék
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